
실험 전 실험 후 실험 전 실험 후

1 0.033 0.038 0.045 0.054

2 0.037 0.041 0.042 0.048

3 0.033 0.043 0.037 0.056

4 0.024 0.041 0.047 0.063

5 0.036 0.039 0.048 0.057
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최준규
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